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I vorfor er opstigende fugt et relevant tema for husejere?

Opstigende fugt hgrer til de hyppigst forekom- puds, skader pd fuger og tegl, men ogsd
mende skader i murvaerk. Fplgerne er afskallende  saltudblomstringer og algebegroninger.

Andring af farve, reducering af varmeisolering.

@delzggelse af pudset og mgrtelfugerne. Udvikling af skimmel, svampe og skader pd

byggematerialet.
Opstigende fugt i forbindelse med saltbelast- tede levetid af sadanne bygninger samt
ninger eller frost kan over lzengere tid skade opstdede reparationsomkostninger fordrsager
murvaerket strukturelt. Som fglge af den forkor- opstigende fugt dr efter dr store finansielle
skader.

I Hvordan skader opstigende fugt murvaerket?

Ved opstigende fugt sker der en kontinuert
transport af vaeske gennem murvaerkets kapil-
larer mod tyngdekraften. Vandet fordamper pd
byggematerialets overflade og mere fugt felger
efter. Denne proces forer som regel til en stigning
af saltkoncentrationen pd overfladen. Mellem
det tgrre murveerk (foroven) og det gennemfugt-
ede murveerk (forneden) er fordampningen
stprst. Dér viser de fprste skader sig oftest.




@delzggelse af puds og mgrtelfuger

Saltkrystallisering = ’

Opstigende fugt

I -'vor kommer vandet fra?

Udenfor Indenfor

Regnvand

Kondensering

Vandsprgjt

Terraznoverflade

Kapillar kondensering

Der er mange drsager til, hvordan fugt kan nedlgbsrgr er kilder til fugtighed. En kontinuert
havne i ubeskyttet murvaerk, for eksempel vandtransport via kapillarkraefter i murvaerk
regnvand, grundvand eller kondensering mod tyngdekraften, betegnes som "opstigende
(se grafikken). Ogsd utaette tagrender eller fugt”.
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En vaeg, der udviser skader som muligvis er
fordrsaget af opstigende fugt bgr i hvert tilfelde
undersgges af en specialist inden der foretages
renoveringsforanstaltninger. Dernzest skal
skadesdrsagen fastleegges. Ndr der fastlaegges
foranstaltninger til reparation af skader og til
fjernelse af skadesdrsagen skal der tages hensyn
til informationer om sdvel skadens art og
bygningens egenskaber som byggematerialets

Graensefladespaending (Adhzesion)

I : 1 det virkelig opstigende fugt?

salt- & fugtindhold. Skadesdrsagen er ikke ngd-
vendigvis altid opstigende fugt. Andre mulig-
heder er: Vandsprgjt over en intakt horisontal-
spaerre, hygroskopisk vandoptagelse eller utzette
rerledninger. Ndr det drejer sig om opstigende
fugt skal der tages hensyn til materialets salt- &
fugtindhold ved renoveringen. Derfor anbefales
det at gennemfgre en salt- & fugtanalyse.

I - vorfor stiger fugt op i murvaerk?

Overfladespaending (Kohaesion)

Opstigende fugt opstdr i et samspil mellem en vaeskes overfladespaending (kohasion) og graense-
fladespaendingen mellem vaeske og en fast overflade (adhaesion). Vasker har generelt den egenskab,
at de fordeler sig pd overfladen af et materiale. Pd den anden side har vaeske, som for eksempel vand,
en overfladespaending. Disse to krafter tilsammen resulterer i, at vandet stiger op i et lille tyndt ror
(kapillar) (se grafikken).

Et eksempel pd opstigende fugt.

Nogle byggematerialer opsuger vand naesten
ligesom en svamp (se billedet). Arsagen er de
sdkaldte kapillarer, der er fine porer i byggema-
terialet med en diameter pd 10 7 - 10 4 meter.
Mellem 20 og 50 % af porerne i beton, tegl og
mertel er i denne kategori. Porer med en dia-
meter mindre end 107 meter kaldes "mikroporer”
og er for sma til den kapillare vandtransport,

Opstigning af veeske i kapillarer.

hvorimod porer med en diameter stgrre end 104
meter er for store til vandtransporten. Desto
mindre porediameter, desto stgrre kapillartryk
og desto hgjere stiger kapillarvaesken. En kapillar
med en diameter pd 1um (106 m) kan teoretisk
opnd et sugetryk pd 1,5 bar, hvilket svarer til en
stighgjde pd 15 meter.




Vandet, der transporteres i og gennem en vaeg,
indeholder ofte salte, for eksempel fra grund-
vandet, fra byggematerialet selv eller fra andre
kilder som tasalt, godning eller faekalier.

Ndr saltholdigt vand fordamper fra overflade-
zonen af en vaeg, bliver saltet tilbage i vaeggen
eller pd overfladen. Dermed stiger saltkoncen-
trationen i dette omrdde. Saltet krystalliserer pd
overfladen eller i porerne af byggematerialet.

ade. -
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@delaggelse af byggematerialet som fplge af krystalliseringsprocessen.

En lignende virkning ses ved iskrystaller, der har
et stgrre volumen end den samme mangde
flydende vand. Ndr vand fryser i et byggemate-

I /vilken rolle spiller salte ved opstigende fugt?

Ndr salte over et laengere tidsrum krystalliserer
undervejs i porerne af et byggemateriale opstdr
der pd grund af saltenes volumenforggelse et
hgjt krystalliseringstryk. Dette forer i sidste ende
til pdelaeggelse af porevaeggene. Ndr denne
proces er tilstraekkelig fremskreden, bliver bygge-
materialets overflade skrpbelig og nedbrydes.

Saltkrystaller pd overfladen -

riales porer, opstdr der et hgjt tryk, som kan fgre
til denne @delaeggelse.
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Der er grundlaggende set to forskellige metoder
til at standse opstigende fugt med: Enten lukkes
de kapillaraktive porer eller porevandringen
hydrofobieres, det vil sige gores vandafvisende.

Hydrofobiering: Gore byggematerialet vandafvisende

KOSTER Crisin 76 Koncentrat standser opstigende
fugt via fplgende virkemdde: For det fprste
udstyres kapillaren med en vandafvisende film.
For det andet forsnaevres kapillarerne sd meget,
at der ikke laengere er en kapillarvirkning. For det
tredje kan Crisin 76 Koncentrat ved haerdningen
danne en membran over kapillarernes samlede

I +vordan kan opstigende fugt standses?

Derved brydes porens kapillaritet. At lukke en
pore vil sige at fylde den helt eller delvist, for at
hindre transport af vandet.

Forsnaevre/lukke: Udstyre poren med en elastisk film

holdet. De fgrste horisontalspaerrer med Crisin
76 blev etableret for mere end 30 dr siden, og
fungerer stadig uden yderligere foranstaltninger.
Crisin 76 Koncentrat har en meget lav viskositet
og er ikke vandoplgselig. Den traenger dybt ind i
byggematerialets mindste kapillarer og standser
vedvarende kapillariteten.

tveersnit.

Disse tre virkemdder tilsammen sikrer, at

Crisin 76 Koncentrat fungerer uafhaengigt af

porestrukturen, saltindholdet eller fugtind-

Pd grund af den hydrofobierende effekt af Crisin
76 Koncentrat, er horisontalspaerren virksom
straks efter pdfering af produktet hvorved vaeg-
gens tgrringsproces straks begynder.

Fordele ved KOSTER Crisin 76 Koncentrat

10 drs materialegaranti*

- Systemets virkning er dokumenteret gennem .
mere end 30 drs succesfuld anvendelse i praksis

- Let montage, horisontale boringer .

«  Kan anvendes ved selv hgje gennemfugtnings- .
grader; op til 95 %
«  Kan anvendes uanset murvarkets saltindhold

«  Kan anvendes ved alle typer salte (sulfat, nitrat, -
klorid) .

«  Friforoplgsningsmidler

« Intet alkalisk byggemateriale er ngdvendigt til
reaktionen C

« Intet krav om forudgdende mekanisk tgrring af -
murveerket ved hgjt fugtindhold

«  Kan ikke fortyndes med vand (er ikke
vandoplgseligt) .

«  Bestandig overfor alle normalt forekommende
aggressive medier i murveark, som syrer, ludog -+

Crisin 76 Koncentrat er kemisk neutral og fordrsager ingen u

salte

Hurtig reaktion, omgdende virkning
Rddner ikke

Baseret pd vedvarende rdstoffer

Kan straks efterbearbejdes, det vil sige efter
endt installering af horisontalspaerren kan der
arbejdes direkte videre med Saneringspuds
Angriber ikke armeringsstal

Med en lav massefylde (0,91 g/cm?3) traenger
vaesken ogsd ind i byggematerialets mindste
porer og kapillarer

Vedvarende elastisk horisontaltaetning

Kan ogsd anvendes ved hulrumstegl, revnet
murveerk eller murvaerk med hulrum uden forst
at fylde hulrummene

Ingen krav om efterfglgende injektion, succes er
garanteret i en arbejdsgang

Patenteret system

dblomstringer. Endvidere er den allerede fra

etableringstidspunktet modstandsdygtig mod de fleste typer aggressive substanser, for eksempel fortyndede

syrer og lud, der findes i murvaerket.

* Under betingelse af, at materialet pdferes af en certificeret udfprende.




Den patenterede sugevinkelmetode er resultatet
af drelang erfaring og udviklingsarbejde hos
KOSTER Bauchemie AG. Fgrst fordeles horison-
talspaerren i kapillarerne udelukkende ved selve
den kapillare transport. Dermed standses den

HESTHR

R P

KOSTER Crisin 76
Koncentrat

Kapillarstaven fungerer som en slags vaege,
der transporterer injektionsvaesken gennem

KOSTER Kapillarstave

opstigende fugt ved hjaelp af den egentlige
drsag. Systemet bestdr af flasker med Crisin 76
Koncentrat, KOSTER Kapillarstave og KOSTER
Sugevinkler.

KOSTER Sugevinkler

borehullet ind i veeggen. Den fds i laengder pd 45
0g 90 cm.

Dette er en afgprende fordel, ikke kun ved
etablering af horisontalspzerrer i vaegge af
hulrumstegl eller i gammelt revnet murvaerk.
Systemet tillader en let kontrol af injektionsma-
terialets fordeling. Det giver ogsad forbrugeren
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en kalkulationsmaessig sikkerhed vedrgrende
omkostningerne for etablering af horisontal-
spaerren, da materialemaengden kan bestemmes
enkelt og preecist.




+ Det beskadigede puds og andre Ipse dele
fjernes fra vaeggen.

+ Dernzest bores huller med den pdkree-
vede indbyrdes afstand (se tabellen).
Borehulsdybden svarer til veegtykkelsen minus
5cm. Borehullerne renses (helst med trykluft)
for at fjerne borestpvet.

« Sd tilskaeres Kapillarstaven i den pdkraevede
laengde (borehulsdybde + 7 cm) og feres ind i
borehullet.

* Nu kan Sugevinklen szettes pa.

I /vordan forarbejdes KOSTER Crisin 76 Koncentrat?

Herefter sattes den fyldte flaske med KOSTER
Crisin 76 Koncentrat fast i Sugevinklen. Crisin
76 Koncentrat flyder ned i Sugevinklens

forrddsbeholder, hvorfra vaesken opsuges af

Kapillarstaven. Injektionsvaesken transporteres
af Kapillarstaven og afgives kun herfra hvor
der er direkte kontakt med borehulsvaeggen.
Der hvor Kapillarstaven ikke har kontakt med
borehulsvaeggen, som for eksempel i omrdder
med revner og hulrum, afgives intet injektions-
materiale, hvorfor der heller ikke kan ske
materialespild.

 Ndr Flasken er tom, kan den fjernes sammen
med Sugevinklen. Begge kan genanvendes.

 Kapillarstaven kan efter gnske enten blive i
konstruktionen eller fjernes, men kan ikke
genanvendes.

« Umiddelbart herefter kan borehullerne lukkes,
for eksempel med KOSTER KB-Fix 5.

« Som ideel kombination kan vaggen straks
efter pudses med en KOSTER Saneringspuds.

Forbruget afhaenger af vaegtykkelsen. Med hjaelp af nedenstdende tabel kan forbruget beregnes.

Vagtykkelse @ borehul Huller pr. meter

inkl. puds
hullerne

op til 40,0 cm

op til 60,0 cm

op til 80,0 cm 14 16 6,5

Afstand (horisontal)
mellem midten af

Maksimalt forbrug af
Kapillarstave
(90 cm)

Flaske pr. hul Flasker pr. meter

(45 cm)




Udforelse

De folgende billeder viser installeringen af en ny horisontalspaerre med KOSTER Crisin 76 Koncentrat i
en bevaringsvardig bygning.

Det drejer sig om murvaerk fra dr 1750, hvis puds er beskadi- Borehullerne bores fra indersiden af vaaggen med 10 cm
get. Salt- & fugtindholdet i teglstenene er hgjt. indbyrdes afstand i op til 40 cm’s dybde (45 cm’s vagtykkelse).

Borehullerne renses ved at blaese borestpvet ud af hullerne Kapillarstavene monteres sdledes, at enderne stikker 7 cm ud
med trykluft. af vaeggen.

Sugevinklen monteres sd Kapillarstaven ndr ned i Flaskerne med KOSTER Crisin 76 Koncentrat monteres i
forrddsbeholderen. Sugevinklerne.

Kapillarstavene skal ikke forvandes. Flaskens udlgbsrar sidder  Den tryklgse injektion af Crisin 76 Koncentrat begynder ndr
i direkte kontakt med Kapillarstaven, som leder vaesken ind i flaskerne er monteret.
murveerket.
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Tidligst efter 24 timer, hgjst efter 7 dggn fra
iseetning af KOSTER Crisin 76 Koncentrat er
alle Flasker som regel tgmt. Dette er det sikre
tegn pd, at horisontalsparren er succesfuldt
etableret. Pd grund af KOSTER Crisin 76
Koncentrat’s hydrofobierende egenskaber
begynder reduceringen af opstigende

fugt umiddelbart efter etablering af
horisontalspaerren. Den fulde virkegrad
opnds ndr reaktionsprodukterne
er udheerdet efter op til 10
dage. Allerede i denne
periode begynder
murveerket at tgrre ud.
Murvzerkets tprringstid
afhaenger af dets

tykkelse. Fugtindholdet
kan bestemmes ved

I /vor hurtigt virker KOSTER Crisin 76 Koncentrat?

udtagelse af borekerner og veje-tgrre-veje-
metoden. Da vaeggens saltindhold i mange
tilfeelde er hgjt, bliver der i de forste dage eller
uger af udtgrringen ofte transporteret salte
til overfladen, hvorved der kan opsta saltud-
blomstringer. | disse tilfeelde anbefales
det, at lade murvaerket tgrre i ca. 2 uger,
og sd fjerne saltudblomstringerne
mekanisk (ikke med vand). Derefter
kan der behandles med KOSTER
Polysil TG 500 til befeestelse
af byggematerialet og til
passivering af de tilbage-
blivende salte. Sd pudses
overfladen med KOSTER
Saneringspuds.

I Det perfekte system: KOSTER Crisin 76 Koncentrat og

KOSTER Saneringspuds med WTA-certifikat

Saneringspuds blev ene og alene udviklet

til renovering af murvaerk med hgjt salt- &
fugtindhold. Ndr opstigende fugt standses
med Crisin 76 Koncentrat hjzelper KOSTER
Saneringspuds ved tarring af vaeggen og ved
optagelse af saltene, der udkrystalliserer ved
tarringsprocessen. KOSTER Saneringspuds er
bestandig, ogsd i fugtige omgivelser, da det
hverken indeholder kalk eller gips. Det er damp-
diffusionsdbent og hjeelper til at frembringe et
behageligt indeklima. Det er ufplsomt overfor

hgje saltindhold og forhindrer, at salte traenger
ud til overfladen. KOSTER Polysil TG 500 pdfpres
som grunder, for at befaeste undergrunden og
reducere saltmolekylernes mobilitet. KOSTER
Saneringspuds fds i grd eller hvid og er egnet til
sdvel inden- som udendgrs brug. | for eksempel
historiske bygninger, kan KOSTER Saneringspuds
anvendes som dekorativt puds eller males over
med en dampdiffusionsdben maling. KOSTER
Saneringspuds er testet og certificeret i henhold
til WTA-standarder.

Vaggene i denne bygning blev renoveret med KOSTER Saneringspuds 2 hvid.




KOSTER Polysil

Salte udkrystalliserer i porerne af Saneringspuds,
uden derved at fordrsage skader.

Pdfering af Saneringspuds

Det gamle puds fjernes. Stgrre Tidligst efter 30 minutter Saneringspuds pdfeéres med  Efter ca. 60 minutter jaevnes
afskalninger og huller fyldes udkastes et lag materiale, for  en murske, eller egnet pumpe overfladen.

med KOSTER Spaerremgrtel. 56 at sikre optimal vedhaeftning  pd det haerdede udkast.

sprajtes KOSTER Polysil TG 500 af Saneringspuds.

pd overfladen for at reducere

saltenes mobilitet og for at

befeeste undergrunden.
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I vordan arrangeres en efterfalgende horisontalspaerre
i kombination med en taetning fra positiv- eller negativsiden?

Efterfolgende taetninger omfatter normalt samt horisontalspaerre i murvark. Etableringen
forskellige foranstaltninger som for eksempel af en horisontalspaerre er et nggleelement ved
etablering af fladetzetning af gulve og vaegge ethvert taetningsprojekt.
== Lo ==
" T " I " | | T L T - T
. : . : . KOSTER Polysil TG 500 . : . : .

KOSTER Polysil TG 500

Horisontalspzerre med /:#!h

KOSTER NB Tztningssvumme 1grd 0 P
KOSTER Crisin 76 Koncentrat

\

Fladetaetning med KOSTER
NB Tatningssvumme 1grd

AT

KOSTER Saneringspuds 2 hvid

&

Fladetzetning med KOSTER og/eller KOSTER o
Deuxan 2K Spartelmass Kaeldertzt-systemet o
;I":t‘;l?gss.’b.;;kyttelse Horisontalspeerre med KOSTER Saneringspuds 2 hvid E E E E §
SD Draenplader KOSTER Crisin 76 Koncentrat : . : " :
. Fladetaetning med -
. Fladetaetning med KOSTER KOSTER NB Taetningssvumme 1grd frCT
Hulkel med KOSTE Deuxan 2K Spartelmasse . L
Spaerremprtel / Glidelag Glidelag ——
Affasning Beskyttelseslag Beskyttelseslag L = : = =
] 7
Draenrgr o %’?%%5}%% i i
2 2\ 2\
Den venstre side af ovenstdende tegning Den hgjre side viser en efterfplgende negativteet-
viser en taetning fra positivsiden. Ved denne ning. Denne variant er normalt gunstigere og
variant er det pdkraevet, at fundamentet pd hurtigere, da arbejderne udfgres fra indersiden.
den udvendige side af kaeldervaeggen blotlaeg- KOSTER Keeldertaet-systemet er sammen med
ges. Den efterfplgende taetning pdferes sd pd KOSTER NB Taetningssvumme 1grd det perfekte
kaeldervaeggens yderside. Ved udfgrelsen kan valg til denne lpsning. Horisontalspaerren
fladetaetningen for eksempel fremstilles af etableres i dette tilfelde 30 cm over terraen.
KOSTER Deuxan. Horisontalspaerren af Crisin Tzetningslaget pd vaeggens inderside sikrer,
76 Koncentrat etableres sd lavt som muligt at der ikke kan traenge vand ind i kzelderen.
i vaeggen. Horisontalspaerrens formdl er, at Formadlet med horisontalspzerren er, at fugten
fugten i gulvdzekket ikke kan stige videre op i ikke kan stige videre op i vaeggen (f.eks. til naste

murvarket. etageadskillelse).




En horisontalspaerre kan grundlaeggende
anbringes med hgjtryk eller ved en tryklps
metode. Til hgjtryksmetoden behgves injektions-
dybler, sdkaldte injektionspakninger, der fast-
geres i borehullerne og hvorigennem injektion-
svaesken injiceres med en hgjtrykspumpe. Med
denne metode kan injektionsvaesken som regel
anbringes i veeggen meget hurtigt. Denne fordel

I 71y «|os injektion eller hgjtryksinjektion?

ophaves ganske vist igen deraf, at eventuelle
hulrum i forbindelse med bore-hullerne skal
udfyldes med en borehulssuspension. Derefter
fribores hullerne igen, inden det egentlige injek-
tionsmateriale kan indbygges. Kun sddan kan
det ved hgjtryksinjektion undgds at injektions-
vaesken flyder ind i revner og hulrum.

Hgjtryksinjektion

Tryklgs injektion

Ved den tryklpse sugevinkelmetode med

Crisin 76 Koncentrat udnyttes byggematerialets

kapillare transportmekanisme til at transportere

injektionsvaesken i vaeggen. Fordele ved den

tryklpse metode er:

« Injektionsvaesken transporteres i kapillarerne,
hvilket er drsagen til den opstigende fugt.
Intet materiale gdr tabt i revner og hulrum.

Sugevinkelmetoden tillader, at bore fuldstaen-
digt horisontale huller. Dermed er borehullerne
kortere, og deres lzngde nemmere at beregne
(veegtykkelse minus 5 cm). Der kan bores i
mgrtelfugen. Ulempen ved skrd boringer er,

at den feerdige horisontalspzerre i sadanne

« Der er vedvarende fuldstaendig kontrol over
maengden af benyttet injektionsvaeske.
Dette er ikke eller kun naesten muligt ved
hgjtryksinjektion.

* Beskadigelse af murvaerket og indskraenkning
af statikken pd grund af hgjt injektionstryk
undgds.

I S«1d eller horisontale boringer?

tilfeelde ligger i forskellige hgjder udvendigt og
indvendigt. Dette skyldes den vinkel hullerne
er boret med og er illustreret pd de fplgende
billeder. Fugt kan traenge over eller under en
skrat etableret horisontalspaerre.

Wa2lunn

Det horisontalt etablerede system har i sammenligning med de andre systemer den samme hgjde pd
begge sider af vaeggen og kan derfor nemt placeres rigtigt.
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meaettet vaeg?

En vandfyldt pore kan ikke sammenlignes med
en flaske, men nzermere med en rgrledning. Af
denne grund kan en naesten komplet vand-
meettet vaeg stadigvaek behandles med Crisin 76
Koncentrat. Vandet flyder kontinuert gennem
kapillar-systemet nedefra og op. Ndr Crisin 76
Koncentrat injiceres, bliver de aktive substanser
transporteret ud i de fineste kapillarer via den

I ((an KOSTER Crisin 76 Koncentrat injiceres i en vand-

samme mekanisme.

KOSTER Crisin 76 Koncentrat er et vanduop-
lpseligt injektionsmateriale, der ikke risikerer at
blive fortyndet af det vand der findes i veeggen.
KOSTER Crisin 76 Koncentrat kraever hverken
forudgdende eller efterfplgende terring af
vaeggen, for at opnd sin funktionsevne.

KOSTER Crisin 76 Koncentrat kan ikke fortyndes med vand.

KOSTER Crisin 76 Koncentrat

sj

KOSTER Crisin 76 Koncentrat penetrerer ind i kapillarerne og
fortreenger vandet.

I - vorfor er den kemiske sammensaetning af KOSTER

Crisin 76 Koncentrat sd vigtig med henblik pd salte?

Salte er kemisk virksomme. Derfor er det
seerligt ved hgje saltkoncentrationer vigtigt, at
injektionsmaterialets reaktion ikke forhindres
eller indskraenkes af byggematerialets salte. Via
sin enestdende virkestofkombination pdvirkes

dybt ind i byggematerialet?

En flydende installeret horisontalspzerre skal
traeenge dybt ind i murvarkets kapillarsystem
for at opnd en updklageligt fungerende
horisontalspzerre. Af denne grund kraeves en
meget lavviskos, dybt penetrerende vaeske. For
at opnd sd stor en befugtning i kapillarvaeggene
som muligt, skal injektionsmaterialet have sd
lav en overfladespaending som muligt. Crisin

effektiviteten af KOSTER Crisin 76 Koncentrat
ikke af hgjt saltindhold i byggematerialet.
Da KOSTER Crisin 76 Koncentrat ikke er nogen
emulsion, flyder virkemidlerne ikke vaek ved
saltkontakt, men forbliver fuldt virksomme.

I /- vordan kan KOSTER Crisin 76 Koncentrat traenge sd

76 Koncentrat er en meget tyndtflydende
harpiksblanding, der pd grund af sin meget
lave overfladespzaending kan traenge dybt ind i
byggematerialets porestruktur. KOSTER Crisin
76 Koncentrat indeholder tilmed additiver der
fremmer indtraengningen af virkemidlerne i
byggematerialet.




I KOSTER Anvendelsesomrdder

N B B B

|

Teetningssystemer
Kaelder- & tanktaetninger, fladetaetninger

Murvaerksrenovering
Anti-Skimmel-Systemer

Injektionssystemer
Revneinjektion og revnerenoveringssystemer

Betonbeskyttelse & -renovering
Tilsaetningmidler til beton og megrtel

Flydemasser
Selvnivellerende cementbaserede gulvflydemasser,
gulvspartel

[
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Belaegninger
Gulvbelzgninger og
korrosionsbeskyttelser, fugtisolering

Fugetaetning
Fugespartel, fugebdnd

Fugt- & vddrumstaetning

Facadebeskyttelse, maling

Tagbaner, tagtaetning

Tilbehgr

KOSTER Bauchemie AG fra Aurich har i drtier specialiseret sig i taetningsmaterialer & -systemer. Disse beskytter og
bevarer vaerdifulde bygninger og mindesmaerker over hele Verden.

Om det drejer sig om renovering af historiske bygninger, om taetning af nybyggeri, om afhjaelpning af opstigende fugt,
istandsaettelse af fugtige kaeldre eller om taetning af tage og facader, sd kan vi med vores omfattende produktprogram
tilbyde den optimale Igsning til ethvert tetningsspgrgsmal.
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Service man kan stole pad!

Med vores service og distributionsnetveerk i
mange lande over hele verden kan vi straks
tilbyde professionel rddgivning og teknisk
hjaelp, ogsa direkte pd pladsen. De ngdven-
dige vandstandsende materialer kan leveres
hurtigt og vil beskytte byggeriet effektivt og
vedvarende.

For yderligere information kontakt venligst:

MB Projekt Aps

MB Projekt ApS | Mplledamsvej 12 | DK-3460 Birkergd
Telefon (+45) 45 82 03 18 | Telefax (+45) 45 82 05 18 | info@mbprojekt.dk | www.mbprojekt.dk

KOSTER

Teetningssystemer

KOSTER BAUCHEMIE AG | DieselstrafSe 3—10 | D-26607 Aurich | Germany
Telefon: +49 (4941) 9709-0 | Telefax: +49 (4941) 9709-40 | info@koster.eu | www.koestertaetningssystemer.dk




